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2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

e Zaméreni stavajiciho stavu
» Stavebné technicky prizkum, mykologicky prazkum Duben — Kvéten 2020
* Informace a pozadavky od provozovatele
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3. UDAJE O PROVEDENYCH PRUZKUMECH A MERENICH

Tato projektova dokumentace vychazi ze stavebné technického pruzkumu,
mykologického prazkumu krovd, ktery byl v objektu proveden v dubnu a kvétnu 2020.
Tento mykologicky pruzkum je pfilohou projektové dokumentace. Tato projektova
dokumentace respektuje doporuceni z mykologického prazkumu a stavebné
technického prazkumu.

4. MATERIALOVY A KVALITATIVNIi STANDARD

Pozadavky na kvalitu materidlu, zpracovani a provedeni jednotlivych
navrzenych materiall a vyrobk( jsou vtéto projektové dokumentaci vétSinou
uvedeny pfikladem urcitého produktu véetné konkrétniho obchodniho oznaceni
vyrobce. Tento produkt vZdy pouze reprezentuje kvalitativni a materidlovy poZzadavek
na dany produkt, realiza¢ni firma maze po konzultaci s projektantem pouzit produkt
jakéhokoliv jiného vyrobce za pfedpokladu, ze navrhne produkt v miniméalné stejné
nebo lepsi kvalité a se stejné dlouhou zarukou. V pfipadé volby jiného vyrobce
systémové Casti (stfeSni krytina, stfeSni vylezy apod.) musi byt prokazano, Ze
doty¢ny vyrobce dokaze dodat vSechny €asti daného systému. Pfipadné viceprace,
vzniklé pouzitim nevhodného systému, nebudou uznany.

5. STAVAJICI STAV

Redeny objekt je zd&na stavba zéakladni $koly s 3 nadzemnimi podlazimi a
nevyuzivanym pudnim prostorem. Stavajici stfesni krytina je plechova, ulozend na
drfevéném bednéni z prken. Nosnou konstrukci stfechy tvofi krov z dfevénych trama.
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Skrz stfechu prostupuji kominova télesa vyuzivana systémem vzduchotechniky
ve tfidach. V prostoru krovu neni zajiSténo umeélé osvétleni, zarovkova svitidla
nachazejici se v podkrovi jsou nefunkeéni.

Na stfeSe byla zjiSténa koroze stavajici stfesni krytiny, zkorodovana plechova
Uzlabi a narozi.

Tato dokumentace se zabyva rekonstrukci stfeSniho plasté, opravou krovu,
Upravou nosnych prvku krovu a souvisejicimi stavebnimi Upravami padniho prostoru.

6. ZARIZENi STAVENISTE

Pfed zapocatim stavebnich praci bude provedeno zafizeni stavenisté viz
vykres ,C.2 — Koordinacni situace — Zafizeni stavenisté“. Rezim provozu
zameéstnancl, zakd a rodi€l mezi prostorem druziny, dvorem a vstupy do objektu
bude pfed zahdjenim praci konzultovan mezi zhotovitelem a provozovatelem objektu.
Césti komunikagniho prostoru stavby a nepovolanych osob budou oddéleny
mobilnim oplocenim. Césti komunikaéniho prostoru spoleéné budou oddé&leny.
Béhem realizace stavby bude bran maximalni duraz na zajisténi bezpecnosti vSech
osob. Prostory v blizkosti leSeni v misté vchodd do objektu budou zajistény proti
padu predmétl z leSeni stfiSkami.

Realizacni firma nebude vyuzivat prostor hristé ve stredni casti dvora
k zadnému ucelu. Zdroj vody a elektfiny zajisti investor a provozovatel.

Kolem zafizeni staveni$té bude provedeno provizorni oploceni zabrariujici
vstupu nepovolanych osob do arealu stavby. Soucasti zafizeni stavenisté bude
stavebni burika a mobilni toaleta. U stény objekiu bude umistén stavebni vytah.
Predpoklada se prilezitostna potfeba vysokozdvizné ploSiny s dostupem 34m.

7. BOURACI PRACE

Pred zahajenim bouracich praci bude zajisténo odpojeni elektrickych obvodi
v ramci krovu od elektfiny.

Po celou dobu stavby musi byt zabranéno pronikani srazkové vody do
objektu.

Bude provedeno odstranéni suti, zbytk( stfeSni krytiny, pfipadné dalSiho
odpadu z prostoru za pozednicemi a materidlu uloZzeného v padnim prostoru.
Soucasti odpadu za pozednicemi mohou byt i osinkocementové Sablony, jejichz
likvidace musi byt provedena v souladu s bezpeénostnimi pozadavky na praci
s materialy obsahujicimi azbest. Bude provedeno vycisténi prostoru krovu od ptaciho
trusu.

7.1. Strecha

V ramci stfechy bude provedena:
 Demontdz veSkerych oplechovani stfechy, fims, komind, okapnic,
lemovani stén, nastfeSnich Zlabd a ostatnich klempifskych a
zamecnickych prvkd. Demontaz oplechovani atiky v€etné podkladniho
prkna a priponky
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* Demontaz hromosvodu vcetné podpér a jimacich tyCi v ramci stfesni
Casti objektu a svodu

» Demontaz kominickych lavek v€etné uchyta
Demontéz zachytavaci snéhu

=

S
o Ocisténi a osekani povrchu kominl na soudrzny podklad, rozebrani
nesoudrznych ¢asti a zpétné zazdéni
» Vybourani plechové stifesni krytiny v celé ploSe feSené Sikmé stfechy
» Demontaz prkenného bednéni v celé plose Sikmé stiechy
» Demontaz pojistné hydroizolace (lepenky) a prkenného bednéni v celé
plose Sikmé stfechy
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7.1.1. Kominy

PFi opravé omitanych €asti komina
budou odstranény veskeré nesoudrzné
a narudené vrstvy omitek. V cZasti
kominového télesa bude
pravdépodobné nutné odstranit i ¢ast
naruseného zdiva (cihla plnd). Dale
budou odstranény veskeré novodobé
natéry a nesoudrzné historické natéry.

Omitky budou omyty tlakovou
vodou s vhodné regulovanym (mirnym)
tlakem. Omytim dojde k odstranéni povrchovych necistot a degradovanych c&asti
omitek a natérovych vrstev. V mistech, kde neni mozné pouzit tlakovou vodu, nebo v
mistech, kde je potfeba omitku vice odistit se pouZije mechanické ocisténi ocelovymi
kartaci.

7.2. Krov

V bouracich pracich jsou uvedeny pouze ty Casti praci na krovu, které jsou
ruSeny bez nahrady. Casti, které jsou opravovany a ponechany pfipadné upravovany
jsou podrobné popsany v novém stavu.

7.2.1. Elektroinstalace

V prostoru krovu bude provedena demontaZz stavajicich slaboproudych a
silnoproudych rozvodu. Bude demontovan kabelovy rozvod v€etné montaznich list a
uchyceni v€etné vSech instalacnich krabic, vypinaci a svitidel.

7.2.2. Plechové sablony

Budou odstranény plechové Sablony pfipevnéné na zdi.
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8. NOVY STAV

8.1. Krov

Veskeré prace na nosné konstrukci krovu musi byt provadény s provizornim
statickym zaji§ténim konstrukce, aby po odfiznuti poskozené &asti nebyla ohrozena
statika objektu ani jeho C&&sti. VeSkeré prace na krovu musi byt provedeny
kvalifikovanymi pracovniky, v pfipadé komplikované&jSich vymén nosnych prvkd, u
kterych je statické zajisténi komplikovanéjsi bude postup konzultovan se statikem.
V prabéhu stavby, kdy bude rozebrana stfecha, musi byt provizorné zajistén prostor
krovu proti zatékani srdzkové vody.

V8echny dfevéné prvky budou v Eastech s mélkym poskozenim mechanicky
ocistény a budou odstranény destruované vrstvy.

Bude provedeno celoplo$né natfeni fungicidnim a insekticidnim natérem
vSech dfevénych prvkd krovu véetné €asti v nové vysekanych kapsach a bednéni.
Nové ukladana pozednice bude ukladana na fungicidné oSetfené zdivo pres tézky
asfaltovy paés.

Bude plné respektovano mykologické zhodnoceni, ktereé je blize popsano
v éasti 12. MYKOLOGICKE ZHODNOCENI. Pro oSetfeni zdiva v Usecich
hnilobného poskozeni bude pouzito napf. Adolit BAQ 100, Lignofix-E-Profi nebo
Lignofix super. Na konzervaci prvku poskozenych hnilobou bude pouZito napf.
Bochemit FORTE. Na preventivni ochranu bude celoploSné pouzit napf. Bochemit
QB, Lignofix-E-Profi, Adolit BAQ, nebo Boronit Q v provedeni barvy hnédé.
Konkrétni podminky pouziti a koncentrace viz Stavebné technicky prazkum -
Mykologicky prizkum krovu.

Husitska 692/3, 415 01 Teplice, e-mail: info@statum.cz web: www.statum.cz



8.1.1. Tesarské prace

Napojovani tram bude provadéno predevsSim tesarskymi spoji platovani,
Cepovani, preplatovani, kampovani a osedlani. Pfehled zakladnich typu tesafskych
spoju je uveden v nasledujici tabulce. Nové sloupy, vzpéry, pasky a rozpéry budou
Cepovany. Napojeni prvkid v podélném sméru (krokve, vazné tramy, vaznice,
klestiny) bude feSeno platovanim, spoje mezi krokvi a vodorovnym prvkem (vaznici,
pozednici) budou osedlany, klestiny budou kampovany. Nedoporu€uje se provadét
spoje na sraz a lipnutim.

Pevnost a trvanlivost dfevénych vyrobkd a konstrukci je pfimo zavisla na
pevnosti spoji. Spoje proto museji byt zhotoveny odborné, presné a peclivé a
vhodné zajistény. Sty&né plochy museji byt rovné a museji k sobé doléhat tak, aby
byly splnény predpoklady dostatecné uUnosnosti. Pfi sestavovani museji jednotlivé
prvky do sebe snadno, ale pfitom pfesné zapadat nebo k sobé pfiléhat.

Tabulka zakladnich tesarskych spojl
Nazev zobrazeni popis
Spojované prvky se k sobé
Sraz pfilozi bud €ely nebo
podélnymi plochami.
| Spojované prvky se stykaji
Platovani p o ’ ¢asti cel i podélnych ploch
[AgLf’ (E—3 (tzv. platem).
l ED \*~ [Spojovaneé prvky se k sobé
Lipnuti L.\\\ pfilozi Eelem na podélnou
L —f \.\  [plochou.
ZaDUSEN v 2] ;LT Celo jednoho prvku se osadi
P (EF#— (—ez——g |dozéfezu druhého prvku.
. = ¥
) l @}J 97 V jednom prvku se vytvori
Cepovani — B . na konci ¢ep a v druhem
(= —F (55— |dev
. Oba prvky jsou po celé
/ ,92:7 Fad ; délce spoje vyfiznuty.
Pfeplatovani 63 4  —— Hloubka pfeplatovani se
[_4%@ » ‘ﬁ_‘% rovna souétu hloubek
—— zarezl.
. A7) Vybrani v jednom prvku
' i | /’;,) odpovida vystupku v druhém
Kampovani v/’ A prvku a hloubka kampovani
r——:&‘rf «é 7544 |se rovna hloubce jednoho
- " |vybrani.
T r—————ﬁ Prvky v riznych rovinach.
Osedlani AR = Jeden je opatien zafezem
——3 (/) (sedlem) druhy zpravidla
= . neni oslaben.
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8.1.2. Vazné tramy

Vazné tramy jsou na obou
koncich podepfeny a obezdény. Bude
provedeno vysekani kapes Sifky 30-
50mm kolem trama.

Po odkryti zhlavi trdmda bude
rozhodnuto o mife vymeény vaznych
trama. PoSkozené vazné tramy budou
provizorné podepreny, odfiznuty 1m za
koncem vizualné zjevného poskozeni a
budou nastaveny tramem odpovidajiciho
prufezu.

V misté, kde je vazny tram
osazeny na zdi bude pod trdm osazena
dfevéna podlozka z dubového, nebo impregnovaného smrkového dieva.

8.1.3. Pozednice

Po odkryti bednéni a vycisténi
prostoru za pozednici bude zjistén stav
pozednice a bude rozhodnuto o mife
vymény  pozednice. Krokve nad
ménénou Casti pozednice budou
provizorné podepieny.

Pozednici je vzdy potfeba ukladat
na ocCisténé a fungicidné oSetfené zdivo e ' :
a instalovany dil pozednice je potfeba na Iozne plose konzervovat pred jeho
uloZzenim na zdivo.

8.1.4. Klestiny

Klestiny jsou na konci pfilehajici
k atice zazdény. Bude provedeno
vysekani kapsy tl. 30-50mm v prostoru
zhlavi. Po vysekani kapsy a odkryti
bednéni bude zhodnocen stav prvku a
bude rozhodnuto o vyméné &asti nebo
celé klestiny.

8.1.5. Krokve

Krokve v horni C¢asti pfiléhaji
k atice a ve spodni ¢asti k podezdivce
pozednice. V misté styku se zdi budou
vysekany kapsy Sifky min. 30mm a bude
odstranéno bednéni. Nasledné bude
zjisténa mira poskozeni krokvi a bude
rozhodnuto o mife vymény.
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8.1.6. Sloupky, pasky, vzpéry

Sloupky, pasky a vzpéry jsou v celé délce volné pfistupné. Poskozené prvky
budou provizorné podepreny, odfiznuty 1m za koncem vizuélné zjevného poskozeni
a budou nastaveny tramem odpovidajiciho prifezu, pfipadné celé vymeénény.

8.1.7. Vaznice

Vaznice jsou v misté ulozeni na sténu obezdény. Bude provedeno vysekani
kapsy S8ifky 30-50mm kolem vaznice a provizorni podepieni. Po odkryti zhlavi
vaznice bude rozhodnuto o mife vymény. PoSkozené vaznice budou provizorné
podepfeny, odfiznuty 1m za koncem vizualné zjevného poskozeni a budou
nastaveny trdmem odpovidajiciho prafezu. V misté ulozeni na sténu bude pod
pozednici nové osazena podlozka z dubového nebo impregnovaného smrkoveho
dieva.

8.1.8. Bednéni

Bude provedeno celoplo$né vybourani dfevéného bednéni véetné vylezu.
Nové bude osazeno prkenné bednéni z impregnovanych prken tl. 24mm. Na bednéni

N4

bude provedena pojistna hydroizolace dle montazniho navodu dodavatele krytiny.

8.1.9. Ocelové prvky

V8echny nezakryté ocelové spojovaci prvky krovu budou vramci oprav
obrouseny a natfeny 1x zdkladnim natérem a 1x vrchnim natérem. Chybéjici ocelové
spojovaci prvky budou doplnény. Jedna se zejména o ocelové spojky vaznych tramu,
spojky klestin, ocelové profily zajistujici sloupky ke sténé a spojovaci prvky narozni
krokve.

Oceloveé trubky bez vyuZiti budou ufiznuty na urovni podlahy a zavarfeny
ocelovou zatkou. Ocelové trubky u stropu budou odstranény v&etné uchytu.
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8.2. Strecha

Na nové prkenné bednéni provést novou ocelovou systémovou stfesni krytinu
Lindab SRP-Click v materidlové kvalité Elite, barva bfidlicové Seda (RAL7016),
zaruka 30 let. Pod krytinou bude provedena pojistna hydroizolace. Montaz provést
dle technologickych postupl vyrobce.

8.2.1. Upravy a rezani krytiny

V pfipadé, Ze je plechovou Sablonu tfeba zkratit, doporucujeme to provadét
ruénimi nebo elektrickymi ntzkami. Neni vylou¢eno ani pouziti pomalobéznych
kotou€u uréenych na kovy. Lepsi vysledny stfih v8ak poskytuji nuzky. Pro déleni
plechl nelze pouzivat uhlovou brusku, nebo jiny zplasob vytvarejici vysoké teploty.
Idealniho vysledku dosahnete pfi pouZiti levych a pravych nuzek.

8.2.2. Pokladka krytiny

Montaz zaciname vzdy od Stitu smérem do UZlabi. Neni-li na stfeSe UZlabi je
mozné si postup zvolit. Pfed montazi si rozpocitejte Sifi stfechy dle Sife lamel a
pfipravte si prvni a posledni pas ve stejné Sifce. Esteticky dojem stfechy bude lepsi,
protoZze budou krajové pasy stejné Siroké. V pfipadé prostupu stfechou je vhodné si
pfipravit rozlozeni pasu tak, aby drazky neprochazely témito prostupy. To plati pro
kruhové prostupy.

Dolni okraj lamel bude upraven nGzkami a bude provedeno zahnuti volného
zakonceni. Krytina bude pokladana kolmo na okapovou hranu. Podrobnéji je tento
postup popsan v montaznim navodu pro krytinu. V pfipadé délkového napojovani
krytiny se provede napojeni s odskoky délky min. 500mm. Misto napojeni opatfit
tésnici paskou a kotevnim profilem.

8.2.2.1. Zatahovaci plechy

Pod dolnim okrajem krytiny bude proveden stfeSni zatahovaci plech. Plech
bude pfipevnén stfidavé v podélné vzdalenosti cca 300mm. Na zatahovaci plech
bude proveden pas lepenky.

8.2.2.2. Uzlabi

Spodni okraj uzlabi bude odstfihnut do pozadovaného tvaru, tak aby bylo
mozné provest zahnuti spodni casti obdobné jako v pfipadé plosné krytiny. Pfi
pokladce respektovat oznaeny smér Uzlabi. UzZlabi bude v krajovych ohybech
opatifeno profily pro zahaknuti krytiny. Pfiponky budou provedeny po cca 300mm.
Napojeni Uzlabnich plechd bude provedeno s pfesahem min. 200mm, pfelozeni bude
opatfeno tésnicim tmelem. Dolni €ast krytiny bude v napojeni na 0zlabi nalezité
upravena.

8.2.2.3. Hrebeny a narozi

Na obou stranach narozi budou pfipevnény kotevni prvky C1SRP s tésnénim.
VS8echny drazky budou zatésnény. Na narozi bude osazena vétraci lista. Hfebenovy
profil bude kotven ve vzdalenosti max. 400mm.
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8.2.3. Vylezy na strechu

Do stfeSni konstrukce osadit stfesSni vylezy Velux 730x450mm. Pozici vylezl
upravit tak, aby byly osazeny ve vodorovném sméru v prostoru mezi krokvemi a
v Sikmém sméru nad urovni vaznice krovu. Vylez bude mit prosklenou vypl.

8.2.4. System stresnich lavek

8.2.4.1. Stfedni lavky

Pro udrZzbu kominu osadit systém lavek Lindab. Lavky budou na spodni strané
ve sméru spadu opatfeny zabradlim vySky 1100mm. Pro sestaveni bude pouzivano
systémovych prvku uréenych pro stfechy Lindab SRP-Click. Uchyceni ke stie$e bude
feSeno pomoci konzol s protikusem. Presnou polohu lavek pfizpusobit podle
skutecné polohy vylez( a drazek krytiny.

V misté upnuti konzoly lavky je | i —
vhodné zahustit pfiponky nebo kotveni : '
krytiny na rozte€ 100 mm. Roztec
upevnovacich konzol je zhruba 500 mm,
dle typu krytiny. Konzoly pfipevnime tedy
ke kazdé drazce. Konec stfesni lavky ma
maximalni pfesah 150mm pfes krajni
konzolu. Protikus KTOPFS orientujeme na
otevienou stranu drazky a pfipevnime jej
ke konzole KT-FLS350 pomoci ¢tyf Sroubl
KTM8-25. Spodni otvory protikusu jsou
urCeny pro klasické falcové krytiny s
drazkou o vysSce drazky 25 mm, u krytiny
Lindab Click nebo krytin s vyS&imi
drazkami pouzijeme horni  otvory
protikusu.

Protikus KTOPFS umistime na otevienou stranu drazky a pfipevnime ji ke
konzole KTFLS350 pomoci ¢ty Sroubd KTMS8-25. Spodni otvory protikusu na
zamkovy spoj pouzijeme v pfipadé, ze vysSka drazky je 25 mm, u vy8Sich drazek
pouzijeme horni otvory protikusu.

Nejdfive sestavime spodni a horni konzolu lavky do spravného ahlu. Horni
konzolu lavky KTUWCO spojime s konzolou KTFLS350 dvéma Srouby KTM8-16 a
maticemi s podloZzkami. Pfipevnime rost stfedni lavky KTWALK nebo BR ke kazdé
konzole dvéma Srouby KTM8-16 za pouziti matek a podlozek.

Stiesni lavku Ize prodlouzit pomoci preloZeni, pfiéemz konce lavek polozime
na sebe. Spoj utdhneme na obou stranach na dné lavky dvéma nerezovymi
Sestihrannymi Srouby KTM8-16 s podloZzkami na strané stfesni lavky.

8.2.4.2. Zabradli lavek

Sloupek zabradli KTHAPO namontujeme pod stfesSni lavku co nejblize konzoly
lavky. Sloupek se upevni k lavce KTWALK/BR dvéma sponami KTHPOW. Maximalni
rozte€ upevnéni sloupkud je 2 000 mm.

Madlo z trubky KTPIPE pfipevnime ke konctim sloupkd pomoci hornich spojek
KTHJKE jejich ohnutim kolem madla a utazenim ke sloupkim pomoci Sroubu
KTM8-40. Pfed utazenim zkontrolujte, zda jsou sloupky svisle. Horni spojka KTHJKE
se dodava v plochém stavu. Pfed montazi je nutné ji ohnout pfes madlo KTPIPE.
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Spodni trubku zabradli KTPIPE umistime 500 mm pod horni madlo a
upevnime pomoci dvou stfedovych spojek KTHJK a Sroubl KTM8-16. Koncovou
zabranu KTHEND pfipevnime pomoci hornich spojek KTHJKE k madlu a spodni
trubce.

Madlo a spodni trubka jsou tvofeny trubkou KTPIPE pouzivanou rovnéz pro
snéhové zabrany. Konec téchto trubek je zUzeny pro vzajemné zasunuti. Spoj vzdy
zajistéte z dolni strany samovrtnym vrutem.

8.2.4.3. Zachytavace snéhu

Budou provedeny trubkové
zachytavace snéhu Lindab.

Délka trubky KTPIPE zachytavace
snéhu je 3m. Trubky maji jeden konec
zuzeny v délce 45 mm. Trubky Ize
prodlouzit zasunutim zUzeného konce do
nezuzeného konce sousedni trubky.

Maximalni presah trubky za krajni
konzolou KTFLS je 150 mm. Vysouvani
trubek do boku zabrdnime pomoci
samovrtnych Sroubl 4,8x19 mm umisténych
na obou stranach krajnich konzol.

Proti vnikani vlhkosti do vnitiku
trubky pouzijeme na konec trubky plastovou
zaslepku (KTCAP).

Konzolu KTFLS350 umistime na uzavienou stranu drazky, protikus KTOPFS
na opacnou stranu a spojime je Ctyfmi Srouby KTM8-25 mm a maticemi
rovnomérnym utahovanim ke drazce. U falcované krytiny pouzijeme spodni fadu
otvor na protikusu KTOPFS, u krytiny ClickSRP25 pouzijeme horni fadu otvord, u
vys§8ich drazek pouzijeme horni otvory protikusu.

Rozte€ konzol kotveni je navrzena na kazdou stojatou drazku krytiny Lindab
SRP-Click, cca po 500mm.

8.2.5. Klempirske prvky

V8echny nové klempifské prvky budou provedeny z ocelového plechu Lindab
s povrchovou Upravou Elite, barva bfidlicové Sedd (RAL7016). Budou provedena
oplechovani atiky pres impregnované drevéné prkno a pfiponku, dale bude
provedeno oplechovani okapnice, lemovani atiky a kominu a oplechovani narozi.
Budou provedeny nové podokapni zlaby a deStové svody véetné kotliki a lapacui
stfesSnich splavenin.

8.2.6. Hromosvod

Soucasti této projektové dokumentace neni novy komplexni projekt
hromosvodu. Nebyl proveden vypocCet a navrh nového zafizeni ochrany pred
bleskem.

Instalovat novou jimaci a svodnou soustavu hromosvodu. Hromosvod bude
proveden z materidlu AIMgSi. Trasa hromosvodu bude kopirovat puvodni trasu.
Jimaci ty¢e budou provedeny jako zavitové délky 6000mm, budou vedeny prostupy
skrz stfechu a kotveny pomocnou konstrukci ve 2 urovnich ke krokvim, v ¢asti u atiky
ke zdi. Svody budou provedeny nové véetné kotveni. Bude provedena kontrola
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zemniho odporu a v pfipadé nevyhovujiciho stavu budou nevyhovujici &asti
pfizemnény zemnicimi deskami.
Po dokonc&eni praci bude provedena revize hromosvodu.

8.2.7. Kominy

Dle informaci investora jsou kominy vyuzivany pouze k odvétrani vnitfnich
prostor objektu.
Nejdfive se provede oprava naruSeneho zdiva (nova vyzdivka z cihel plnych).
Dale se provede oprava poSkozenych ¢asti omitky.
Natér kominoveho télesa bude proveden jako modifikovany vapenny natér,
alternativné Ize pouzit silikatovy natér. Barevnost natéru bude odpovidat stavajicimu
natéru fasady objektu.

Priduchy budou opatfeny plechovymi protidestovymi stfiSkami. Otvory do
kominu budou opatfeny novou ocelovou mfizkou proti hmyzu véetné ramu.

Na kominech s betonovymi hlavicemi bude provedena sanace zelezobetonu,
hlavice bude ocisténa, nesoudrzné vrstvy budou ocistény. Bude provedena
reprofilace betonu, pfedpoklad hl. do 20mm.

8.2.8. Ostatni klempifske prvky

VSechny ostatni nové klempifské prvky budou provedeny z ocelového plechu Lindab
s povrchovou Upravou Elite, barva bridlicové Seda (RAL7016). Budou provedena
oplechovani atiky pfes impregnované drevéné prkno a pfiponku, dale bude
provedeno lemovani atik a komind. Budou provedeny nové podokapni Zlaby a
deStové svody vcetné KkotlikG, kolen a lapacu stfeSnich splavenin, oplechovani
kominu v&etné upravy s kominovymi hlavicemi v mistech priducha.

8.3. Omitky

Pfedpoklada se, Zze béhem provadéni demontaze okapnic a ostatnich praci u
okapové hrany bude pfiléhajici fimsa poSkozena. Mista s otluky a jinymi poSkozenimi
fimsy, pfipadné fasady budou ocisténa tlakovou vodou, vyspravena a bude proveden
modifikovany vapenny nebo silikatovy natér barevnosti odpovidajici stavajicimu
natéru fasady objektu.

9. BEZPECNOST PRACE

PFfi provadéni stavebnich praci musi byt plné respektovany predpisy pro
bezpelnou praci a zasady BOZP.

Zhotovitel bude dodrzovat vSechna ustanoveni tykajici se bezpecénosti
a ochrany zdravi pfi praci v souladu s platnymi pravnimi predpisy a zakony.

Pfi provadéni stavebnich praci musi byt pIné respektovany predpisy pro
bezpednou praci, zejména pak vyhldska CUBP a CBU ¢&. 591/2006 Sb.,
0 bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.
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10. LIKVIDACE ODPADU

Odstranéné materidly a prvky budou v ramci moznosti tfidény tak, aby nebylo
zatéZzovano Zivotni prostfedi pfi souCasném respektovani zakona o tfidénych
odpadech (Zzelezné, sklenéné prvky apod.).

Odpady ze stavebni cinnosti budou odvazeny na pfedem uréenou fizenou
skladku.

11. VSEOBECNE

11.1. Priprava stavby

Predpoklada se, ze zhotovitelem bude odborné zpusobild firma, kterd ma
technické zazemi (pfiprava prace nebo technicka kancelar apod.) a presné si stanovi
rozsah praci prostfednictvim prozkoumani a prodiskutovani veskeré dokumentace
s pfislusnymi stranami. Zadné naroky na zakladé chybéjici znalosti nebudou
uznany. Pfed zahdjenim stavby je tfeba, aby technicka kanceldf nebo pfiprava
prace dodavatelské firmy navstivila stavbu a detailné se seznamila se stavajicim
zafizenim. Cenovou nabidku nelze délat od stolu pouze na zakladé projektovanych
vymer.

Zhotovitel doplni poskytnuté informace svymi vlastnimi znalostmi a zku$enostmi
tak, aby mohl pfipravit nabidku, nebo SoD, a je plnou zhotovitelovou zodpovédnosti
ucinit potfebné dotazy, jak to pro tento Ucel povazuje za nutné.

Je povinnosti zhotovitele opatfit si vSechny potfebné informace tak, aby mohl
predlozit pevnou cenu a kvalifikovanou nabidku, podle které zhotovi stavbu podle
pozadavku objednatele.

Standard stavby a pouzitych materiald je stanoven v této projektové
dokumentaci vétsinou formou uvedenim nazvu vyrobku (€i vyrobce), ktery pfislusny
standard reprezentuje. Tyto standardy jsou zavazné. Zhotovitel muze nabidnout jiny
vyrobek (vyrobce), pokud jejich standard bude odpovidat alespon standardim,
uvedenym v tomto projektu. Jestlize zhotovitel navrhuje pouZiti jiného materialu, nez
je uvedeno, potom tento navrh (véetné ceny) musi byt uveden v nabidce.
V pfipadech, kdy v projektové dokumentaci neni uveden druh materidlu ¢i vyrobku
nebo neni uveden vyrobce, anebo kdy zhotovitel navrhuje jiny rovnocenny vyrobek,
musi zhotovitel pfedlozit své navrhy s technickym popisem ke schvaleni projektantovi
a cenoveé objednateli.

11.2. VSeobecné podminky provedeni stavby

Pokud budou pfi realizaci zjisténi odchylky od predpokladaného stavu
konstrukce, je nutné kontaktovat projektanta, ktery navrhne dalSi postup. V pfipadé
navrhu realiza¢ni firmy provadét zmény vaci tomuto projektu nebo provadét zmény
navrzenych materiald, je nutné tyto zmény provadét pouze se souhlasem projektanta
a investora.

Pfi realizaci musi byt dodrZzeny rozmérové tolerance a tolerance rovinnosti
povrchi dle platnych CSN (zejména dle CSN 73 0205, 73 0210, 73 0212 a dalsi).

Na stavbu mohou byt pouzity pouze vyrobky a materidly schvalené
a certifikované pro pouziti v Ceské republice. Musi odpovidat platnym CSN.
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PFi provadéni, osazovani a aplikovani jednotlivych vyrobkd musi byt dodrzeny
technologické postupy pfedepsané vyrobcem.

12. MYKOLOGICKE ZHODNOCENI

Stav krovu je z hlediska poskozeni biologickymi Skdadci pomérné pfiznivy.
Objem zavazné posSkozenych prvkl predstavuje v celkové vydrevé konstrukci jen
malé procento, nicméné nékteré Useky, predev§im ve spodnich ¢astech krova jsou
zavazné posSkozené az destruované a vyzadaji si tesafské zasahy.

V substratu u nékterych poskozenych zhlavi bylo zjisténo mycelium (zbytky
provazcu) nebezpecné dievokazné houby dfevomorky domaci a je proto potfeba
provadét sanaci a opravy s ndlezitou péci. Konce tramu je potfeba odstranit (pfi
zajisténi vazeb) a tramova loze vycistit od zbytka zahnilého dfeva a pfipadného
mycelia dfevokazné houby. Nasledné se provede ucinna fungicidni konzervace
zdiva.

Pokud bude v Usecich hnilobného zasazeni zji§téno prorastani myceliovych
provazcu do zdiva, bylo by nutné sanaci provadét duslednéji. V pfipadé obtizného
pristupu pro dostatecné mechanické vycisténi a konzervaci je mozné tyto Useky také
sterilizovat metodou mikrovinného zareni, kdy dojde k prohfati myceliovych hyf i spor
nad min. 55°C, coz povede Kk jejich devitalizaci.

Vazné tramy bude potfeba nastavit na zdravé dfevo ve volné délce, pfipadné
je mozné tramy vynést pomoci vhodné dimenzovanych bocnich pfilozek (u prvkd,
kde poSkozeni zasahuje az do mist Cepovani vzpér by ale bylo nutné vyfesit ulozeni
VZpér).

Krov pultové konstrukce budovy ma ve valbové €asti poSkozenou pozednici

(od Stitu k poz. €. 2) a bude nutné tento dil prvku provést nové. Pozednici je vzdy
potfeba ukladat na ocisténé a fungicidné oSetfené zdivo a instalovany dil pozednice
je potfeba na lozné plo$e konzervovat pred jeho uloZzenim na zdivo.
S poskozenim pozednice souvisi i poSkozeni sedla krokve €. 1 a bude nutné prvek v
uloZzeni opravit. V poz. & 35 je jiz hloubkové hnilobné posSkozeny VT od spodni
plochy a bude nutné zhlavi ocistit, konzervovat a opravit (doplnit profil po ocisténi a
pfipadné tram v uloZeni zpevnit vhodnou pfiloZzkou). Zavazné je poSkozené zhlavi VT
v poz. €. 47 - na Stitové zdi, kde zatékalo u drzaku kotveného na vrcholové vaznici
(tu je potfeba ovéfit z horni plochy), sou¢asné je destruované zhlavi sloupku pod
touto vaznici. Prvky je potfeb opravit nastavenim na zdravé drevo.

Na konzervaci prvkd poskozenych hnilobou v mensim rozsahu doporucujeme
po ocisténi (pfitesani) pouzit pfipravek formulovany v etanolu nebo organickém
rozpoustédle (nedojde k nezadouci dotaci vody do konstrukce), napf. je vhodné
pouzit pfipravek formulovany v etanolu nebo rozpoustédle, napf. Lignofix OH. Nebo
také Karbolineum extra, typové oznadeni dle CSN 490600-1: FB, IP, 1, 2.

Na acinnou konzervaci opravovanych Usekl pozednice je potfeba klast
dlrazpredevsim na usek s atikovym zdivem, pokud bude obnovené pavodni feSeni
se zazdénym prvkem. Pokud by nebylo mozné pouzit tovarné konzervované drevo,
je nutné pro povrchové oSetfeni na misté volit pfipravek pro tfidu ohrozeni 3 a
oSetfeni ploch provést min. dvakrat.

Velmi ucinné jsou pfipravky s obsahem médi, k dispozici pro volné pouziti je
napt. Bochemit FORTE - typové oznaéeni dle CSN 490600-1: FA, FB, P, IP, 1, 2, 3,
4, E, SP, ktery se aplikuje jako 10% vodny roztok (1:9) pro docileni nanosu min.
20g/m2.
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Uginny a obtizn& vyluhovatelny je také pripravek na bazi béru a s obsahem
kvartérnich soli, ktery byl testovan tzv. polni zkouskou- napf. Bochemit QB — typové
oznadeni dle CSN 490600-1: FA, FB, P, IP, 1, 2, 3, D, SP, pfipravek se aplikuje jako
vodny roztok v min. 10% koncentraci (10-15%) pro docileni min. nanosu 20g/m2.

Na oSetfeni zdiva v usecich hnilobného poskozeni s vyskytem mycelia

dfevokazné houby (uli¢ni fasada, useky destruované pozednice v atikovém zdivu,
zhlavi vaznych tramu- pfedevsim v poz. €. 17 a 37) jsou vodné napf. pfipravky Adolit
BAQ 100 - fedéni 1: 7 s vodou pro postfik/ natér. Nebo Lignofix-E-Profi v fedéni 1:4 s
vodou. Postfik je potfeba provést vydatné, aby doSlo k napusténi podkladu. Nebo
Lignofix super — typové oznadeni dle CSN 490600-1: FB, P, IP, 1, 2, 3, S, pro tento
ucel v fedéni 1:9 s vodou.
V minulosti byla pravdépodobné provedena ochrana konstrukce nastfikem
anorganickych soli. Pokud neni k dispozici zaznam s uvedenim pouzitého pfipravku
a dobé jeho ucinnosti, bude pro dlouhodoby vyhled vyuziti konstrukce (zvlasté pfi
zameéru provedeni pudni vestavby) vhodnéjsi provést nové oSetfeni.

Na dlouhodobé preventivni celoplosné fungi-insekticidni oSetfeni konstrukci
doporucujeme pouzit pfipravek na bazi béru a lépe téZz s obsahem kvartérnich soli
(hlavné v ¢astech konstrukci, kde nelze vyloudit v prabéhu ¢asu zate€eni), k dispozici
je Fada vyrobku, z tuzemskych napf. Adolit BAQ — typové oznaéeni dle CSN 490600-
1: FB, P, IP, 1, 2, 3, SP. Pfipravek se aplikuje jako vodny, min. 10% roztok (fedéni 1:
9), aby se docililo nanosu min. 30g/m2, (hodnoty pro tfidy ohrozeni 1, 2. Dale Ize
pouzit pripravek Bochemit QB — typové oznadeni dle CSN 490600-1: FA, FB, P, IP,
1, 2, 3, D, SP, pripravek se aplikuje jako vodny roztok v min. 10% koncentraci (10-
15%) pro docileni min. nanosu 20g/m2 a konecné Lignofix - E - Profi — typové
oznaéeni dle CSN 490600- 1: FB, P, IP, 1, 2, 3, S, aplikovany jako vodny, min. 10%
roztok pro docileni nanosu 20g/m2 nebo Boronit Q — typové oznadeni dle CSN
490600-1: FB, P, IP, 1, 2, 3, S. Pripravek se aplikuje jako vodny, 10-20 % roztok.
PFipravky jsou k dispozici jako v &iré, hnédé &i zelené verzi- vzhledem k tomu, Ze se
jednd o dochované konstrukce (pfedev§im u hlavni budovy) jiz do jisté miry
historického razu, doporuc€ujeme volit spiSe pfipravky Ciré.

Predpokladem (¢&inné konzervace je Cisty povrch traml. Pred aplikaci
pfipravku je proto potfeba provést mechanické c¢isténi povrchu tramu, kdy se
odstrani prachové a pfipadné daldi usazeniny, chemicky a bioticky mélce
korodovana drevni vrstva. Cisténi se provede ometenim, pomoci silonovych,
pfipadné ocelovych kartaca.

Uginnost konzervace je podminéna jiz zminénym &istym povrchem tramu a
dale také dodrzenim technologickych podminek aplikace konzervantu. Jedna se o
docileni pfedepsaného nanosu ucinné latky a zplsobu samotného oSetfeni; pro
aplikaci vodného roztoku je pozadovana teplota okolniho vzduchu min. +5°C.
Naopak pfi aplikaci vodného roztoku v parnych letnich dnech je pfijem roztoku
/difusi/ do dfeva maly a je vhodné pfed konzervaci provést mlzny postfik konstrukce
vodou, aby se zvySila vihkost v povrchové vrstvé difeva — jinak se nedocili
pfedepsaného min. nanosu a konzervace je nedostateéna i pfi dvojnasobném
nastfiku. Je potfeba dbat na to, aby byly oSetfené vysusné trhliny v trdamech a
tesarské spoje prvka.

Pfipravky Lignofix, Flamgard vyrabi fa Stachema Kolin s.r.0., Sokolska 1041,
Meélnik, pfipravky Boronit vyrabi fa Pragochema a.s, Pratelstvi 550, Praha 10 -
Uhfinéves, pfFipravky Adolit vyrabi fa Katres, s.r.o., Jifiho ze Vtelna 1731, Praha 9-
Horni Pocernice. Pfipravky Bochemit vyrabi fa Bochemie s.r.o., Lidicka 326, 735 95
Bohumin.
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Dulezité zasady pfi provadéni sanace dfevénych konstrukci a souvisejici normy,
vysvétlivky symboll typového oznaceni prostredkd dle CSN 49 0600-1 jsou uvedeny

v pfilohach 06-07.

Teplice 07/2021 Vypracoval: Ing. Tomas Prochazka
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